Дать ответы на вопросы

1. К электрическим способам сварки относят
2. К лучевым способам сварки относят
3. В качестве защитных газов при дуговой сварке используются ….
4. Контактную шовную сварку еще называют …..
5. Наиболее распространенными являются термиты
6. При каком виде сварки кромки соединяемых деталей или присадочный металл нагревают до расплавленного состояния

7. К электрическим способам сварки относят
8. Мощный электрический разряд в газах, сопровождаемый выделением значительного количества тепла и света, называется…
9. В качестве защитных газов при дуговой сварке используются ….
10. В качестве горючего газа при газовой сварке углеродистых сталей наибольшее распространение получил …
11. Наиболее распространенными являются термиты
12. При каком виде сварки кромки соединяемых деталей нагревают до пластичного состояния или до начала плавления
13. К химическим способам сварки относят
14. Какие сварные соединения существует
15. В качестве защитных газов при дуговой сварке используются ….
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