Дать ответы на вопросы

1. Процесс получения неразъемных соединений, осуществляемый за счет использования межмолекулярных сил сцепления называется …
2. К механическим способам сварки относят
3. Сварной шов, расположенный параллельно воспринимаемой нагрузке, называется…
4. К электрической контактной сварке относится ….. сварка
5. К способам газовой сварки относят …
6. Для какой сварки используют преобразование механической энергии в тепловую, осуществляемое при взаимном перемещении свариваемых поверхностей
7. При каком виде сварки кромки соединяемых деталей или присадочный металл нагревают до расплавленного состояния
8. К механическим способам сварки относят
9. Сварной шов, расположенный перпендикулярно воспринимаемой нагрузке, называется…
10. К электрической контактной сварке относится ….. сварка
11. Более глубокий провар обеспечивает … способ газовой сварки
12. Для какой сварки используют переоборудованные токарные станки
13. При каком виде сварки кромки соединяемых деталей нагревают до пластичного состояния или до начала плавления
14. К механическим способам сварки относят
15. Сварной шов, поперечное сечение которого представляет собой равнобедренный прямоугольный треугольник, называется…
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