Дать ответы на вопросы

1. К основным видам контактной стыковой сварки относят сварку методом …
2. Какой способ газовой сварки применяют для соединения деталей толщиной более 5 мм
3. Какие стали обладают лучшей свариваемостью	
4. К электрическим способам сварки относят
5. К механическим способам сварки относят
6. Сварной шов, поперечное сечение которого представляет собой неравнобедренный прямоугольный треугольник, называется…
7. К основным видам контактной стыковой сварки относят сварку методом …
8. К какому виду относится сварка, происходящая за счет тепла, выделяемого при сгорании порошкообразных горючих смесей
9. Какие стали сваривают с предварительным подогревом
10. К электрическим способам сварки относят
11. К лучевым способам сварки относят
12. В качестве защитных газов при дуговой сварке используются ….
13. Какой вид сварки применяется, когда необходимо обеспечить нужную прочность, а не плотность 
14. Порошкообразные горючие смеси получили названия
15. Какие стали не используют для сварных конструкций
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